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客户编号 : 004046 

申请人 : 佛山市荣彩塑胶颜料有限公司 

地   址 : 佛山市南海区狮山官窑里官路小江工业区 

样品描述 : 多色纤维点(样品相片请参看最后一页) 

样品批号 : 20160226 

样品材料 : PET 切片 

样品型号 : GK-14-28/ GK-14-11/ KPT-7583/ KPT-390C/ KPT-14-37/ KPT-292C/ 
GK-14-23 

样品数量 : 1 种 

测试要求 : 详见后面的测试结果页。 

收样日期 : 2016 年 07 月 05 日 

测试日期 : 2016 年 07 月 05 日 -- 2016 年 07 月 08 日 

测试结果 : 详见后面的测试结果页。 
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测试结果： 

根据申请人的要求测试重金属的含量 

测试方法：  

样品前处理 — 总量按照内部方法（参考EPA 3052或者EPA 3050B） 
可溶按照EN71-3：2013+A1：2014 

元素含量测定 — 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES） 
 

 含量（ppm）  

元素 1 

总量镉(Cd) <5 

总量铬(Cr) <5 

总量铅(Pb) <5 

总量汞(Hg) <5 

总量镍(Ni) <10 

ppm = 每百万分之一    
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测试结果： 

 含量（ppm） 

元素 1 

可溶锑(Sb) <5 

可溶砷(As) <3 

可溶钡(Ba) <5 

可溶镉(Cd) <5 

可溶铬(Cr) <5 

可溶铅(Pb) <5 

可溶汞(Hg) <5 

可溶硒(Se) <5 

可溶铝(Al) 468 

可溶硼(B) <250 

可溶钴(Co) <10 

可溶铜(Cu) <50 

可溶锰(Mn) <250 

可溶镍(Ni) <10 

可溶锶(Sr) <250 

可溶锡(Sn) <2.5 

可溶锌(Zn) <250 

ppm = 每百万分之一 

样品描述： 

1. 多色纤维点 
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样 品 相 片 
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